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Fertigungstoleranzen

Zuschnitte: Lénge, Breite, Dicke [mm] und Formteile [mm] | Klasse M4

0 4 0,5 mm
4 6,3 0,5 mm
6,3 10,0 0,7 mm
10 16 0,8 mm
16 25 1,0 mm
25 40 1,3 mm
40 63 1,6 mm
63 100 2,0 mm
100 160 2,5mm
160 1,5 %

Hinweis zu Fertigungstoleranzen:

Die Angaben der Toleranzen gelten fiir ein Normklima
mit +23 °C und 50% relativer Feuchtigkeit.

Alle Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Sie unterliegen iiblichen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften
dar. Anderungen vorbehalten.

© KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. om 01.04.2016

Seite 1von 1




